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TECHNICKY LIST 03.01.01-sk
VNUTORNE MALIARSKE FARBY

JUPOL CLASSIC

vnutorna maliarska farba

1. Popis, pouzitie

JUPOL CLASSIC je vnutorna maliarska farba vyrobena na zéklade vodnej disperzie polymérnych spojiv. PouZiva sa na
dekoraénu ochranu stien a stropov v obytnych a obcéianskych budovach, skolach, materskych Skolach,
nemocniciach, hoteloch, domovoch déchodcov a inych objektoch, ak na takuto ochranu nie je pozadované pouzitie
umyvatelnych farieb, resp. farieb odolnych proti mokrému oteru. Vhodnymi podkladmi su jemné omietky vSetkych
druhov, povrchy vyrovnané vyrovnavacimi hmotami, reliéfne papierové tapety, ako aj sadrokartéonové a
vlaknocementové dosky, drevotriesky, neomietnuty betéon a pod. Mozné je aj nanaSanie na dobre pridrzné staré
disperzné natery a dobre pridrzné dekora¢né omietky vSetkych druhov.

Farba sa vyznaCuje velmi nizkym obsahom prchavych organickych zli€enin, neobsahuje tazké kovy.
Jednoducho sa nanasa a dodava sa v Sirokej Skale pastelovych farebnych odtiefiov. Farebny film je dobre
paropriepustny a odolny proti suchému oteru, pri ¢isteni mokrou handrou alebo hubou dochadza k jeho maknutiu a
poskodeniu.

Do farby na dekora¢nu ochranu stenovych a stropnych povrchov pouzitej v priestoroch, v ktorych z dévodu vysokej
relativnej vihkosti vzduchu je velka moznost’ vzniku kondenzacie, najma v katoch, za skrifnami a na inych miestach, kde
je najvacsia pravdepodobnost intenziveho rozvoja réznych druhov stenovych plesni (kuchyne, kipelne a iné sanitarne
priestory, pracovne, komory a pod.), mézeme pridat 5 az 7,5% JUBOCIDU (50 az 75 ml na 1 | farby).

2. Sposob balenia, farebné odtiene

plastové vedrapo2a12,51:
e biela (odtiert 1001)

plastové vedrapo 5, 10a 15 I:
e Dbiela (odtieri 1001)
e 150 odtieriov zo vzorkovnika FARBY A OMIETKY - odtiene konciace na Cislice 3, 4 a 5 (na JUMIX
ténovacich centrach na predajnych miestach)
e do pastelovych odtiefiov je mozné ténovanie DIPI COLOROM (do 200 ml na 15 | bielej farby) alebo DIPI
KONCENTRATOM (do 100 ml na 5 | bielej farby)

farbu v r6znych odtiefioch mézeme medzi sebou mieSat v lubovolnych pomeroch!

3. Technické udaje

hustota ~1,65
(kg/dm®)
obsah prchavych organickych zluéenin VOC <2

(C1)
poziadavka EU VOC - kategdria

Ala (od 1.1.2010): <30

doba schnutia suchy na dotyk ~3
T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%
(hod.) vhodny na 4-6
dalSiu upravu
vlastnosti zaradenie podla STN EN | odolnost proti oteru za mokra nie je odolny
zaschnutého | 13300
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farebného krycia schopnost’ trieda 3 pri vydatnosti 10 m/I
filmu
lesk matny
priepustnost pre vodnu paru | faktor difizneho odporu p <100
STN EN ISO 7783-2 ()
ekvivalentna difiuzna hribka | <0,03
Sd (d =100 um) trieda | (vysoka priepustnost’ vodnej
(m) pary)

hlavné zlozky: vinylacetatové spojivo, jemné kalcitové a alumosilikatové plnivd, dioxid titanu, celulézové zahustovadlo,
voda

4. Priprava podkladu

Podklad musi byt tvrdy, suchy a Cisty — bez slabo pridrznych €astic, prachu, zvyskov bedniacich olejov, mastnoty a inych
necistot.

Nové omietky a vyrovnavacie hmoty nechame schnut, resp. zriet za normalnych podmienok (T = +20°C, rel. vl. vzduchu
= 65%) minimalne 1 den na kazdy mm hrubky, pre betonové podklady je doba schnutia minimalne jeden mesiac. Z uz
premalovanych povrchov odstranime vSetky vo vode lahko a rychlo rozpustné vrstvy farieb a natery s olejovymi farbami,
lakmi alebo emailami. Pred malovanim musime dezinfikovat povrchy napadnuté stenovymi plesfiami.

Pred prvym malovanim je povinny zakladny nater. Odpori¢ame vodou zriedenu AKRIL EMULZIU (AKRIL EMULZIA :
voda = 1 : 1), pre naro¢nejSie a menej kvalitné podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartéonovych dosiek, sadrové
omietky, vldknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté beténové povrchy) vodou zriedeny JUKOLPRIMER
(JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). Zakladny nater nanesieme maliarskym alebo murarskym Stetcom alebo koZuSinovym,
resp. textiingym maliarskym valéekom s dlhym vlasom, zakladny nater mézeme naniest aj strickanim. S malovanim
mdZeme za normalnych podmienok (T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%) zaCat 6 (AKRIL EMULZIA), resp. 12
(JUKOLPRIMER) hodin po naneseni zakladného nateru.

Pri obnovovacom malovani a pred nanasanim farby na podklady vyrovnané disperznymi vyrovnavacimi hmotami
zvyCajne zakladny nater nie je potrebny.

Ramcova, resp. priemerna spotreba (zavisi od nasiakavosti a drsnosti podkladu):

AKRIL EMULZIA 90 — 100 g/m?
alebo
JUKOLPRIMER 90 — 100 ml/m?

5. Priprava farby

Farbu pred pouzitim len dékladne premieSame, ak je potrebné zriedime ju vodou (do 15%) na konzistenciu vhodnu
vzhlfadom na techniku a podmienky nanasania. POZOR! Krycia schopnost farby riedenim klesa!

Farbu, ktoru potrebujeme na premalovanie plochy na zavereCny posledny nater (alebo eSte lepSie: na vSetky plochy,
ktoré natierame v rovnakom farebnom odtieni), v dostatocne velkej nadobe egalizujeme. Na velké plochy, ked takymto
spbsobom technicky nie je mozné zabezpedit pozadované mnozstvo farby ani na jednonasobny nater, v egalizanej
nadobe zmieSame najskor farbu z minimalne troch vedier. Ked spotrebujeme jednu tretinu takto pripravenej farby, do
nadoby dolejeme dalSiu farbu a so zvySkom farby v nadobe ju dobre premieSame, atd. Egalizacia bielej farby rovnakej
vyrobnej Sarze alebo rovnakého datumu vyroby, ktori sme neriedili, nie je potrebna.

Akékolvek ,upravy“ farby v priebehu natierania (pridanie ténovacich prostriedkov, riedenie a pod.) nie su pripustné.
Mnozstvo farby, ktoru potrebujeme na natieranie jednotlivych pléch, vypocCitame alebo posudime z velkosti povrchu
tychto pléch a udajov o priemernej spotrebe, v Specifickych pripadoch uréime spotrebu na zaklade nateru na dostato¢ne
velku skusobnu plochu.

6. Nanasanie farby

Farbu nanasame v dvoch vrstvach v rozmedzi 4 — 6 hodin (T = +20°C, rel. vl. vzduchu = 65%), koZuSinovym, resp.
textilnym maliarskym valéekom s dlhym viasom (dizka vlasu, resp. niti je 18 aZ 20 mm; pouZitelna je prirodna a umela
kozusina, resp. textilie z roznych syntetickych niti — polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon alebo polyester), maliarskym
Stetcom vhodnym na nanasSanie disperznych maliarskych farieb alebo striekanim. Pri nanaSani valéekom pouzivame

vhodnu stieraciu mriezku.
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Jednotlivé stenové plochy malujeme bez prestavok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre
Standardny maliarsky valéek s dlhym vlasom alebo striekaciu pistol (kuty, rohy, Zfaby, uzke ostenia a pod.) vzdy
upravujeme najskér, pri tom si pomahame vhodnymi Stetcami alebo pre dané podmienky upravenymi menSimi
maliarskymi val&¢ekmi.

Malovanie je mozné len pri vhodnych podmienkach, resp. vhodnych mikroklimatickych podmienkach: teplota vzduchu a
stenového podkladu nesmie byt nizSia ako +5°C a nesmie byt vySSia ako +35°C, relativna vihkost vzduchu nesmie byt
vysS8ia ako 80%.

Ramcova, resp. priemerna spotreba pre dvojnasobny nater:
JUPOL CLASSIC 150 — 190 ml/m? , zavisi od nasiakavosti a drsnosti podkladu

7. Cistenie naradia, nakladanie s odpadom

Spachtlou odstranime z valéeka zbytkovl farbu, naradie potom ihned dékladne umyjeme vodou. Nespotrebovanu
neriedenu farbu uloZime v dobre uzatvorenom obale pre pripadné opravy alebo neskor$ie pouZitie.

Nespotrebované tekuté zvySky nevylievame do kanalizacie, vodnych tokov alebo do Zivotného prostredia a
neodstrafiujeme spolu s komunalnym odpadom. Podla predpisov o nakladani s odpadom su tekuté zvySky farby
zaradené medzi odpad s klasifikaénym c&islom 08 01 12 alebo 20 01 28 a mbézu sa odovzdat v uzatvorenom obale
registrovanym zberatelom odpadu, resp. do zbernych centier pre takyto druh odpadu alebo prostrednictvom
organizovaného odvozu nebezpecného odpadu zo strany komunalnych sluzieb. Odpadné ocistené obaly (15 01 02) sa
zbieraju oddelene a odovzdavaju na recyklaciu miestnemu zberatelovi odpadu alebo do zbernych centier pre takyto druh
odpadu.

8. Bezpecnost’ pri praci
Ochrana dychacich organov ochrannou maskou a ochrana o€i ochrannymi okuliarmi alebo Stitom na tvar je potrebna len
pri nanasani farby strickanim, inak dodrziavame vSeobecné navody a predpisy z bezpe€nosti pri praci pri stavebnych,

resp. maliarskych pracach. Pouzitie zvlastnych osobnych ochrannych prostriedkov a zvlastne poziadavky na bezpecnost
pri praci pri nanasani farby maliarskym val¢ekom alebo Stetcom nie su potrebné.

V pripade kontaktu farby s o€ami, ihned ich vymyjeme vodou.

9. Udrziavanie a obnovovanie premalovanych povrchov

Premalované povrchy nepotrebuju Ziadnu zvlastnu udrzbu. Nepridrzny prach a iné nepridrzné necistoty mdzeme
pozametat alebo povysavat.

Povrchy, z ktorych necistoty nie je mozné uvedenym spdsobom odstranit, premalujeme obnovovacim naterom, ktory
obsahuje novy dvojnasobny nater farby, ako je uvedené v kapitole »Nanasanie farby«. Zakladny nater pri obnovovacom
malovani zvy&ajne nie je potrebny.

10. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivost’

Skladovanie a preprava pri teplote +5°C aZ +25°C, chranit pred priamym sinkom, mimo dosahu deti, NESMIE
ZMRZNUT!

Trvanlivost pri skladovani v originalne uzatvorenom a neposkodenom obale: minimalne 18 mesiacov.

11. Kontrola kvality

Kvalitativne vlastnosti vyrobku su uréené internymi vyrobnymi Specifikdciami a slovinskymi, eurépskymi a inymi normami.
Dosiahnutu deklarovanu, resp. predpisanu uroven kvality v JUB-e zabezpec€uje uz viacej rokov zavedeny komplexny
systém riadenia a kontroly kvality 1ISO 9001, ktory zahffia dennu kontrolu kvality vo vlastnych laboratériach, ob&as v
Zavodu za gradbenistvo v Lubfani, vo Fraunhofer IPA Institut v Stuttgarte a v inych nezavislych odbornych ustavoch
doma a v zahranici. Vo vyrobni vyrobku prisne dodrziavame slovinské a eurépske normy ochrany Zivotného prostredia a
zabezpecenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, coho dékazom su certifikaty ISO 14001 a OHSAS 18001.

12. Iné informacie

Technické navody v tomto prospekte su dané na zaklade naSich skusenosti a s ciefom, aby sa pri pouZiti vyrobku
dosiahli optimalne vysledky. Za Skodu spOsobenu nespravnym vyberom vyrobku, nespravnym pouzitim alebo
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Farebny odtien sa od odtiefia uvedeného vo vzorkovniku alebo od potvrdenej vzorky méze odliSovat, celkova odchylka
vo farebnom odtieni AE2000 pre odtiene podla vzorkovnika JUB FARBY A OMIETKY — sa urCuje v sulade s ISO 7724/1-
3 a podla matematického modelu CIE DE2000 - je maximalne 1,5. Pre kontrolu je smerodajna spravne zaschnuta vrstva
farby na testovacom podklade a Standardny predmetny odtieni, ktory je ulozeny v TRC JUB d.o.o. Farba podla inych
vzorkovnikov je vyrobena v dobrej viere z baz a tonovacich past JUB v najblizSom moznom odtieni, preto mbze byt v
tychto pripadoch celkova farebna odchylka od Zelaného odtiefia aj vac¢sia ako je udana garantovana hodnota. Rozdiel vo
farebnom odtieni, ktory je désledkom nespravnych pracovnych podmienok, nedodrzania pripravy farby v sulade s
navodom v tomto technickom liste, nedodrzania egalizacnych pravidiel, nana$ania na nespravne pripraveny, velmi alebo
malo nasiakavy, velmi alebo malo drsny, na vlhky alebo nedostato¢ne suchy podklad, nemdze byt predmetom
reklamacie.

nekvalitnou pracou nepreberame zZiadnu zodpovednost.

Tento technicky list doplfiuje a nahradza vSetky predchadzajice vydania, vyhradzujeme si pravo moznych neskorsich
zmien a doplnkov.

Oznacenie a datum vydania: TRC-001/13-lev, 01.01.2013
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